Таблица 4-орг-Перечень патентов на изобретения (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН), 02.00.00 Химия)

	№ п\п 
	Полное библиографическое описание 
	Электронный адрес размещения 

	1.
	Пат. 2198242 Российская Федерация, МПК C23C18. Состав для химического осаждения кобальта [Текст] / Большаков А.М., Сергеева О.В., Большакова Л.Д.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (RU). - № 2001114694/02; заявл. 31.05.2001; опубл. 10.02.2003; Бюл. №4. – 4 с.
	http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=Z8IP7E1FK02EF8IWKSX1&GotoDoc=1&Query=4

	2.
	Пат. 1826451 Российская Федерация, МПК C01G1. Способ синтеза тугоплавких неорганических соединений [Текст] / Жигарев В.Д., Суховерхов В.Ф., Мержанов А.Г., Попов Л.С., Боровинская И.П., Махонин Н.С.;  заявители и патентообладатели  Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (RU); Институт общей и неорганической химии (RU), Институт структурной макрокинетики (RU). . - № 4616737/02; заявл. 07.12.1988; опубл. 10.07.2003; Бюл.№19. – 3 с.
	http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=OOINHESKOK44AAAOFMIU&GotoDoc=1&Query=4

	3.
	Пат. 2220940 Российская Федерация, МПК C07C1. Способ получения  изоалканов С8 или С10 [Текст] / Цодиков М.В., Кугель В.Я., Яндиева Ф.А., Сливинский Е.В., Платэ Н.А.,Мордовин В.П., Моисеев И.И., Гехман А.Е.;  заявители и патентообладатели Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (RU), Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (RU). - № 2002118592; заявл. 12.07.2002; опубл. 10.01.2004; Бюл.№1. - 8 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2220940.htm

	4.
	Пат. 2220941 Российская Федерация, МПК C07C1. Способ получения смеси изоалканов С4 - С16 [Текст] / Цодиков М.В., Кугель В.Я., Яндиева Ф.А., Сливинский Е.В., Платэ Н.А., Мордовин В.П., Моисеев И.И., Гехман А.Е.;  заявители и патентообладатели Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (RU). - № 2002118593; заявл. 12.07.2002; опубл. 10.01.2004; Бюл.№1. - 5с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2220941.htm

	5.
	Пат. 2224056 Российская федерация, МПК C30B29. Ферромагнитный полупроводниковый материал с высокой температурой Кюри [Текст] / Конешова Т.И., Вольфкович А.Ю., Филатов А.В., Капичников А.А., Новоторцев В.М.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (RU). - № 2002112306/15; заявл. 13.05.2002; опубл. 20.02.2004; Бюл №5. – 4 с.: ил.
	http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=OOINHESKOK44AAAOFMIU&GotoDoc=3&Query=5

	6.
	Пат. 2265836 Российская Федерация, МПК G01N31. Реагентная индикаторная бумага для определения железа (II) [Текст] / Островская В.М., Иомдина Е.Н., Попов О.В., Марталов А.С.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (RU). - №2004105547/04; заявл. 26.02.2004; опубл. 10.12.2005; Бюл. №34. – 5 с.: ил. 
	http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=Z8IP7E1FK02EF8IWKSX1&GotoDoc=1&Query=7

	7.
	Пат. 2265828 Российская Федерация, МПК G01N21. Способ фотометрического определения нитритов в жидкой среде [Текст] / Островская В.М., Прокопенко О.А., Нефедов С.Е., Шишкин Ю.Л.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (RU). - № 2004105548/28; заявл. 26.02.2004; опубл. 10.12.2005; Бюл. №34. – 6 с.: ил.
	http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=Z8IP7E1FK02EF8IWKSX1&GotoDoc=1&Query=8

	8.
	Пат. 2270336 Российская Федерация, МПК E21B43. Способ обработки пласта [Текст] / Жигарев В.Д., Суховерхов В.Ф.; заявители и патентообладатели Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") (RU), Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (RU). - № 2004103066; заявл.  05.02.2004; опубл. 20.02.2006; Бюл. №5 -  9 с.: ил.
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2278177.htm

	9.
	Пат. 2281340 Российская Федерация, МПК C22B61. Способ переработки ренийсодержащего техногенного сырья [Текст] / Трифонова Е.Н., Дробот Н.Ф., Кренев В.А., Ермаков В.А.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (RU). - № 2004130186/02; заявл. 13.10.2004; опубл. 10.08.2006; Бюл. №22 – 4 с.
	http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=Z8IP7E1FK02EF8IWKSX1&GotoDoc=1&Query=3

	10.
	Пат. 2278177 Российская Федерация, МПК C22C1. Композиционный материал [Текст] / Попов В.А., Кузнецов Н.Т., Малинина Е.А., Жижин К.А., Кецко В.А.; заявители и патентообладатели Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) (МИСиС) (RU); Институт общей неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (RU). - № 2004104926/02; заявл. 17.02.2004; опубл. 20.06.2006; Бюл.№17. - 5 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2284520.htm

	11.
	Пат. 2282685 Российская Федерация, МПК C30B29. Магнитный полупроводниковый материал [Текст] / Новоторцев В.М., Маренкин С.Ф., Королева Л.И., Демин Р.В., Аминов Т.Г.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2004130185/15; заявл. 13.10.2004; опубл. 27.08.2006; Бюл.№ 24. – 5 с.: ил.
	http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=Z8IP7E1FK02EF8IWKSX1&GotoDoc=1&Query=1

	12.
	Пат. 2284520 Российская Федерация, МПК G01N31. Реагентная индикаторная бумага для определения алюминия [Текст] / Островская В.М., Золотов Ю.А, Цыганков А.В., Прокопенко О.А., Маньшев Д.А.; заявители и патентообладатели Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей-ГосНИИ по химмотологии) (ФГУП "25 ГосНИИ Минобороны России") (RU); Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2005128741; заявл. 15.09.2005; опубл. 27.09.2006; Бюл.№27. - 9 с.: ил. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2284520.htm

	13.
	Пат. 2297986 Российская Федерация, МПК C03B37. Способ плавления базальтового сырья [Текст] / : Бабиевская И.З., Гавричев К.С., Дергачева Н.П., Дробот Н.Ф., Ермаков В.А., Кренев В.А., Кузнецов Н.Т., Новоторцев В.М.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2006105330; заявл. 21.02.2006; опубл. 27.04.2007; Бюл.№12. - 4 с.: ил. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2297986.htm

	14.
	Пат.2311710 Российская Федерация, МПК H01S3. Активный материал для жидкостного лазера [Текст] / Куликовский Б.Н., Асланов Л.А., Гиляров О.Н., Ермаков В.А.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2006117071; заявл. 18.05.2006; опубл. 27.11.2007; Бюл. №33. - 6 с.: ил.
	www.igic.ras.ru/docs/patent/vos/2311710.htm

	15.
	Пат. 2318262 Российская Федерация, МПК H01F1. Полупроводниковый антиферромагнитный материал [Текст] / Нипан Г.Д., Кецко В.А., Кольцова Т.Н., Стогний А.И., Янушкевич К.И., Кузнецов Н.Т.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2006119846; заявл. 07.06.2006; опубл. 27.02.2008; Бюл.№8. - 8 с.: ил. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2318262.htm

	16.
	Пат. 2322425 Российская Федерация, МПК C04B41. Способ поверхностной и объемной защиты керамоматричных композитов типа C/SiC и SiC/SiC [Текст] / : Кузнецов Н.Т., Саркисов П.Д., Рыбин В.В., Севастьянов В.В., Орлова Л.А., Симоненко Е.П.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2006132077; заявл. 07.09.2006; опубл. 20.04.2008; Бюл.№11. - 5 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2322425.htm

	17.
	Пат. 2326380  Российская Федерация, МПК G01N31. Тест-полоса для определения корроззионных ионов металлов на металлической поверхности" [Текст] / Островская В.М., Прокопенко О.А.; заявители и патентообладатели Федеральное государственное унитарное предприятие "25 государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей-ГосНИИ по химмотологии) (ФГУП "25 ГосНИИ Минобороны России") (RU); Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2007110723; заявл. 23.03.2007; опубл. 10.06.2008; Бюл.№16. - 8 с.: ил. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2326380.htm

	18.
	Пат. 2327157 Российская Федерация, МПК G01N33.  Индикаторное средство для определения ферроцена в бензине [Текст] / Островская В.М., Шпигун Л.К., МарталовА.С., Прокопенко О.А.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2007106583; заявл. 22.02.2007; опубл. 20.06.2008; Бюл.№17. - 4 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2327157.htm

	19.
	Пат. 2334539 Российская Федерация, МПК B01D11. Устройство для проведения процессов многофазной экстракции [Текст] / Костанян А.Е., Вошкин А.А., Пятовский П.А.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2006143009; заявл. 06.12.2006; опубл. 27.09.2008; Бюл.№27. - 7 с. : ил.
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2334539.htm

	20.
	Пат. 2339574 Российская Федерация, МПК C01B31. Способ получения высокодисперсного карбида кремния [Текст] / Севастьянов В.Г., Павелко Р.Г., Симоненко Е.П., Кузнецов Н.Т.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2007105126; заявл. 12.02.2007; опубл. 27.11.2008; Бюл.№33. - 4 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2339574.htm

	21.
	Пат. 2341507 Российская Федерация, МПК C07C2. Способ получения углеводородов С2-С3 [Текст] / Дедов А.Г., Кецко В.А., Кольцова Т.Н., Локтев А.С., Нипан Г.Д., Тюняев А.А., Моисеев И.И.; заявители и патентообладатели Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина (RU), Российская академия наук Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова (ИОНХ РАН) (RU). - № 2007127492; заявл. 19.07.2007; опубл. 20.12.2008; Бюл.№35. - 8 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2341507.htm

	22.
	Пат.2342344 Российская Федерация, МПК C04B35. Способ получения керамических изделий [Текст] / Бабиевская И.З., Гавричев К.С., Дергачева Н.П., ДроботН.Ф., Ермаков В.А., Изотов А.Д., Кренев В.А., Кузнецов Н.Т., НовоторцевВ.М., Рюриков В.Ф.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2007106582; заявл. 22.02.2007; опубл. 27.12.2008; Бюл. №36. - 4 с.
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2342970.htm

	23.
	Пат. 2342970  Российская Федерация, МПК B01D11. Способ хроматографического разделения смеси компонентов [Текст] / Костанян А.Е., Вошкин А.А., Пятовский П.А.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2006137381; заявл. 24.10.2006; опубл. 10.01.2009; Бюл.№1. - 10 с.: ил. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2342971.htm

	24.
	Пат. 2342971 Российская Федерация, МПК B01D11. Способ экстракционно-хроматографического разделения смеси компонентов [Текст] / Костанян А.Е., Вошкин А.А.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2006137384; заявл. 24.10.2006; опубл. 10.01.2009; Бюл.№1. - 7 с.: ил. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2342971.htm

	25.
	Пат. 2342969 Российская Федерация, МПК B01D11. Способ массообмена между потоками двух жидкостей [Текст] / Костанян А.Е., Вошкин А.А.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2006143010; заявл. 06.12.2006; опубл. 10.01.2009; Бюл.№1. - 5 с.: ил. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2342969.htm

	26.
	Пат. 2344184 Российская Федерация, МПК C22B11. Способ извлечения рения и платины из отработанных катализаторов [Текст] / Кренев В.А., Дробот Н.Ф., Носкова О.А., Печенкина Е.Н.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2007110979; заявл. 27.03.2007; опубл. 20.01.2009; Бюл.№2. - 5 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2344184.htm

	27.
	Па28.т. 2350580  Российская Федерация, МПК C04B35. Способ защиты углеродсодержащих материалов карбидом кремния [Текст] / Каблов Е.Н., Кузнецов Н.Т., Саркисов П.Д., Гращенков Д.В., Севастьянов В.Г., Орлова Л.А., Симоненко Е.П.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2008112567; заявл. 03.04.2008; опубл. 27.03 2009; Бюл.№9. – 6 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2350580.pdf

	28.
	Пат. 2351407 Российская Федерация, МПК B06B3. Устройство для соноплазменной стимуляции физико-химических процессов, осуществляемых в жидкой рабочей среде с использованием энергии упругих колебаний [Текст] / Абрамов О.В., Абрамов В.О., Андриянов Ю.В., Кистерев Э.В.; заявители и патентообладатели Общество с ограниченной ответственностью "Центр прикладной акустики" (RU), Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской Академии наук (RU). - № 2006135708; заявл. 10.10.2006; опубл. 10.04.2009; Бюл.№10. - 7 с.: ил. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2351407.htm

	29.
	Пат. 2352384  Российская Федерация, МПК B01D71.  Композиционная ионообменная мембрана [Текст] / Воропаева Е.А., Ильина А.А., Шалимов А.С., Пинус И.Ю., Стенина И.А., Ярославцев А.Б.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2007139978; заявл. 30.10.2007; опубл. 20.04.2009; Бюл. №11. - 6 с. 
	www.igic.ras.ru/docs/patent/2352384.htm

	30.
	Пат. 2361825 Российская Федерация, МПК C03B1. Способ подготовки базальтового сырья [Текст] / Кренев В.А., Бабиевская И.З., Дергачева Н.П., Дробот Н.Ф.,  ЕрмаковВ.А., Кочеткова Н.В., Фомичев С.В.; заявитель и патентообладатель Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН) (RU). - № 2007140652; заявл. 06.11.2007; опубл. 20.07.2009; Бюл.№20. - 5 с. 
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